Powrét do spisu tresci p

KARTA PRODUKTU CERAMIC-POLYMER KTW-1

Ceramic-Polymer KTW-1 to 2-sktadnikowa powloka z
sylanizowanym wypetnieniem mikroczasteczkowym potaczona
ze zhybrydyzowang baza z zywicy epoksydowej do specjalnych

zastosowan we wrazliwym obszarze wody pitnej.

OBSZARY ZASTOSOWAN Raport referencyjny dla tego projektu... »
Powtoki wewnetrzne stosowane na WLASCIWOSCI PRODUKTU | JEGO ZALETY
B Zbiorniki magazynowe —— B Wysoka ochrona przeciwkorozyjna i odpornos¢ na
m  Zbiorniki filtrowe (filtry piaskowe itp.) §F E Scieranie na réznych rodzajach podtoza
B Rurociagi i ® System 1-warstwowy
B |nne zastosowania zwigzane z wodg pitng — - B Bez dodatku rozpuszczalnikow

® Badania w zakresie kontaktu z woda pitng w
temperaturach 23 °Ci 60 °C zgodnie z wytycznymi
KTW w sprawie powtok

B Badanie wg DVGW-W270

INFORMACJE TECHNICZNE JEDNOSTKA OPAKOWANIA | JEGO WYDAJNOSC
Odcien Czarny B Pojemnik 15 kg (12 kg czesci A + 3 kg czesci B)
Potysk Satyna Pokrycie przy grubosci powtoki 400 um: 30 m2
Objetosciowy udziat ciata | 100 % Pokrycie przy grubosci powtoki 800 um: 15 m?2
statego

Przyczepnosé Doskonata, >20 MPs na stali (ISO 4624)

Gestos¢ Ok. 1,25 g/cm3

DANE DOTYCZACE STOSOWANIA
Pompa natryskowa typu airless (bez filtra), przetozenie 1 : 70 lub wyzsze, $rednica dyszy 0,015-0,023" dtugos¢ weza

Metoda nakfadania maks. 15 m, srednica weza natryskowego '2"; Uwaga: dziatanie pod cisnieniem zmniejsza zywotno$¢ materiatu
powlekajacego.
Proporcje mieszania 4:1 stosownie do wagi/ 3 : 1 stosownie do objetosci

Sktadnik A: mieszac intensywnie przy uzyciu maszyny.

Czas mieszania Sktadniki A+B: wymieszac¢ jednolicie. Zalecana predko$¢ mieszania > 100 obr./min

25 minut przy 20 °C/ 20 minut przy 25 °C/ 12 przy 30 °C temperatury materiatu.

Czas wyrobienia e o N . ; )
- Uwaga: dziatanie pod ci$nieniem zmniejsza zywotnos$¢ materiatu powlekajacego.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi okoto 25 °C
- nizsze temperatury natryskiwania moga prowadzi¢ do efektu skorki pomararczy na powierzchni powtokil

Rozcienczalniki Nie stosowac rozcieficzalnikow.

Filtry Usunac filtry z pompy i pistoletu natryskowego. Produkt powinien by¢ natryskiwany bez uzycia filtra.
Jedna warstwa. Minimalna grubos¢ warstwy 400 um, maksymalna grubos¢ warstwy

800 pum przy jednorazowym nakfadaniu (w temperaturze 25 °C).

Temperatura natryskiwania

Naktadanie produktu

CZAS SCHNIECIA

. . Odpornosc na obcigzenia Czas oczekiwania przed natozeniem
Temperatura podtoza Petne utwardzenie L Lo
mediami kolejnej warstwy
20°C 48 h 7 dni Mokre-na-mokre!
30°C 24h 5dni Mokre-na-mokre!

Powyzsze dane sa wartosciami przyblizonymi uzyskanymi w laboratorium i nie stanowia wytycznych do specyfikacji techniczne;j.
Wartosci zuzycia moga sie rézni¢ w zaleznosci od warunkoéw.
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